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Produktbeschreibung

Eigenschaften:
Glanzende Beschichtung fur Tapeten.

Einsatzgebiete:

Glanziberzug fir Tapeten. Vor dem Anstrich prifen,
ob diese sich zum Uberziehen eignen, d.h. sich keine
Farbe I6st, das Muster nicht verwischt, die Tapete
sich nicht vom Untergrund 16st.

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie
01:

Polyacrylat-Copolymer-Dispersion, Additive, Konser-
vierungsmittel, Wasser.

Bitte beachten:

Fir Kinder unzugénglich aufbewahren. Wahrend der
Verarbeitung und Trocknung flr griindliche Bellftung
sorgen. Essen, Trinken und Rauchen wahrend des
Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Be-
rihrung mit den Augen oder der Haut sofort griindlich
mit Wasser abspiilen. Nicht in die Kanalisation, Ge-
wasser oder ins Erdreich gelangen lassen. Spritz-
und Spriihnebel nicht einatmen. EUH-208: Enthalt ein
Gemisch aus 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazol-3-on/ 2-Methyl-2H-isothiazol-3-
on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann aller-
gische Reaktionen hervorrufen. Nahere Angaben:
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dichte: ca.1,0 g/cm?

Klassifizierung nach EU Decopaint Richtlinie:

EU Grenzwert fur den VOC Gehalt dieses Produktes
(Kat. A/b): 100 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt ma-
ximal 100 g/l VOC und erfiillt damit die Normen fir
2010.

GISCODE: BSW20
Produkt-Code Farben und Lacke: M-KHO1

GebindegroRe:
1 | Kunststoffflasche / 5 | Kunststoffkanister

Verarbeitungshinweise

Untergrund
muss trocken, sauber und tragfahig sein. VOB, Teil
C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.

Auftragsverfahren:
Gleichmaflig mit kurzfaserigem Roller auftragen.

Materialverbrauch: ca. 150 ml/m?

Ergiebigkeit: ca. 7 m?/l

Genaue Werte durch Probeanstrich am Objekt er-
mitteln.

Trockenzeit:
Bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 Std.
zwischen den einzelnen Anstrichen.

Reinigung der Arbeitsgerite:
Nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung:
Kihl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebinde
gut verschlief3en.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ein-
getrocknete Materialreste als Hausmull oder Baustel-
lenschutt entsorgen. Flussige Materialreste kdnnen
nach EU-Abfallschlissel Nr. 080112 entsorgt wer-
den.
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Diese Technische Information wurde nach neuestem Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlich-
keit fr allgemeine Giiltigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Verarbei-
tungsmethoden auflerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Unter-
grinde jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten er-
fordert. Die Technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Giiltigkeit. Die aktuellste
Version finden Sie jeweils auf unserer Homepage im Internet. Bitte beachten Sie auch das aktuell giltige
Sicherheitsdatenblatt.
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